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Kalkfarbe

Es gibt keine Farbe, die langer angewandt wurde als Kalkfarbe, seit tiber 7000 Jahren.

Kalkfarbe ist eine Mineralfarbe, die einen preiswerten und bei richtiger Anwendung auch einen
witterungsbestandigen Anstrich ergibt. Sie ist auch fir Feuchtraume und Fassaden geeignet. Man kann Kalkfarbe
aus geldschtem Kalk (Sumpfkalk), der Bindemittel und Weil3pigment zugleich ist, unter Zugabe von Wasser selbst
herstellen. Kalkfarben lassen sich mit kalkbestédndigen Pigmenten (max.5-8%) farben. Kalkfarbe ist stark atzend
(PH >12), deshalb sollte man bei der Verarbeitung sehr vorsichtig hantieren. Sie ist bei richtiger Verarbeitung
wischfest, das bedeutet, dass sie nicht ,kreidet". Kalkfarbe kann mit gewissen Zusatzen (Leindl, Kasein) zu einer
Bio-Hochleistungsfarbe gemacht werden. Kalkfarbe lasst sich unter bestimmten Voraussetzungen spéater mit allen
Anstrichmitteln Uberstreichen. Kalkanstriche sind pilztétend und desinfizierend. Sie lassen einen ungehinderten
Wasserdampf-Austausch zu.

Der Grundstoff

Der Grundstoff der Kalkfarbe ist Sumpfkalk. Dieser Sumpfkalk besteht aus geléschtem und eingesumpften
Calciumoxid (Ca0), einem gebrannten Kalkstein.

Dieser Kalkstein (kohlensauerer Kalk, Calziumcarbonat) wurde bei ca. 800-900° solange gebrannt bis das
Kohlendioxid (CO2) des Kalksteines entweicht. Diese Produkt heifdt ,Stlickkalk" und hat eine Gré3e bis zu 80mm
@. Der Stuckkalk wird nach der Abkihlung in einer Léschvorrichtung mit der 2,7fachen Menge Wasser unter
groRRer Hitzeentwicklung (bis zu 220°) geldscht, dass heil3t der Kalkstein zerfallt in kleinste Teile und vermengt sich
mit dem Wasser zu einem pastdsen Brei. Dieser Brei (Calziumhydroxid CaOH, mit Wasseriberschuss) ist
Sumpfkalk. Dieser Sumpfkalk wird nun einige Jahre in einer Kalkgrube frostsicher gelagert. Mit jedem Monat der
Lagerung wird der Kalk feinkdrniger, (Fettkalk) bindefahiger und damit wertvoller. Ab einer Lagerung von ca. 24
Monaten ist der Sumpfkalk als Malkalk verwendbar. Sumpfkalk der vom Kalk-Laden vertrieben und verkauft wird,
wird immer 1:3 verdunnt, d. h. auf einen Teil Kalk kommt 3 Teile klares Wasser.

Verarbeitung

Kalkfarbe sollte in mehreren — mindestens zwei, besser 3 - 4 — diinnen Schichten mit einer Kalkburste aufgetragen
werden, jede Schicht sollte langsam trocknen und ancarbonatisiert (meist 15 bis 24 Std.) sein. Der Untergrund
muss vor jedem Anstrich angefeuchtet werden, niemals auf trockenen Untergrund streichen. Es versteht sich von
selbst, dass Kalkfarbe nicht mit einer ,Walze" aufgebracht wird (da sich Kalk immer in wasseriger Losung absetzt,
daher muss Kalkfarbe beim malen immer im Eimer umgerihrt werden), sondern mit einer Burste einmassiert wird.
Bei zu schnellem Trocknen (innerhalb von weniger als 30-45 Min.) sollte sehr fein mit einem Wassernebel
nachbefeuchtet werden. Die Verarbeitung von Kalkfarbe ist im Vergleich zu modernen Farben arbeitsintensiver,
jedoch wird die Leuchtkraft und das ,Leben” des Kalkanstriches von keiner anderen Farbe erreicht. Die Aushértung
erfolgt durch Carbonatisierung unter Aufnahme von CO, aus der Luft. Der Anstrich wird umso haltbarer und
wischfester, je langer man der noch feuchten Kalkfarbe Zeit fiir diese Carbonatisierung gibt. Ohne Feuchtigkeit gibt
es keine Carbonatisierung. Kalkanstriche werden daher am besten bei moglichst feuchter Witterung bzw. hoher
Luftfeuchtigkeit aufgebracht. Die Temperatur beim Streichen der Kalkfarbe sollte nicht unter +7° und nicht tiber
+18° sein. Zu feuchter Untergrund, zu hohe Luftfeuchtigkeit und zu tiefe Temperaturen kénnen jedoch zu
oberflachlichen Versinterungen und damit zu unerwiinschten Glanzstellen fihren. Im feuchten Zustand sind
Kalkfarben immer lasierend, dass heif3t nie deckend. Erst beim Trocknen bekommt die Kalkfarbe den gewiinschten
Farbton. Kalkfarbe sollte niemals voll deckend sein (totgestrichen) sie sollte den Untergrund mehr oder weniger
lasierend durchschimmern lassen, dies gibt den Wanden ein Eigenleben und eine nur mit Kalkfarbe zu erreichende
Farbtiefe.

Mdgliche Zuséatze:
Kasein

Kasein ist ein natirlicher Bestandteil aller Milchprodukte. Durch Aufschluss (verseifen) mit Alkalien entsteht
Kaseinleim, ein kraftiges Bindemittel. Dieses Kasein gibt es als fertiges Pulver bei uns beziehen, als Pulver ist
Kasein sehr lange lagerféhig. Kaseinleim kann auch selbst hergestellt werden hierzu verriihrt man ca. 2509
Magerquark mit ca. 100g pastésen Sumpfkalk zu einer geleeartigen, glasig aussehenden Masse. (hierfur sollte
man jedoch ,erfahren” sein) Das so bereitete Kasein wird dem bereits verdiinnten Anstrich in einer Menge von
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hdchstens 4-5% zugegeben und gut verriihren. Kasein wird dem Kalk nur zugegeben, wenn der Kalk selbst am
Untergrund schlecht haftet. Diese mit Kasein gemischte Kalkfarbe ist dann jedoch nicht mehr unbegrenzt lagerbar
(mit zunehmender Temperatur wird die Lagerzeit kiirzer).

Leinol

Leindl wird aus den Flachssamen gewonnen. Es besteht zu einem wesentlichen Teil aus Linol- und Linolensauren.
Je élter das Lein6l ist um so mehr sind die Sauren abgemildert. Dieses Leinél kann dem Kalk vor dem Verdiinnen
ebenfalls beigegeben werden, durch kréftiges verrihren des unverdiinnten Kalkes wird das Leindl verseift. Durch
das Leindl wird die Streichfahigkeit der Kalkfarbe bei hoher Saugfahigkeit der Wand wesentlich verbessert und die
Saugfahigkeit des Untergrundes eingeschrankt. Die Leinélmischung nie in den ersten freskalen Anstrich geben.

Pigmente

Zum Abtbénen von Kalkfarbe kénnen nur ,kalkechte* Pigmente eingesetzt werden. Dazu z&hlen in erster Linie alle
Oxide z.B. Eisenoxide, sog. Erdfarben und kalkfeste Mineralpigmente (Buntfarben). Die pulverférmigen Pigmente
werden vor der Zugabe 5-6 Std. mit Wasser eingesumpft (angeteigt) und dann in den durch Muster entsprechend
ermittelter Menge zugegeben. Vor der Zugabe von Pigmenten sollten immer zuerst kleine Musterflachen auf die
Wand gestrichen werden. Diese Muster werden mit einem Féhn getrocknet um das , Trockenergebnis” zu sehen.
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Auf welche Untergriinde eignen sich Kalkfarben
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Legende :
geeignet v 1 = Gipsputz muss grundiert werden 2 = Lehmputz beim erstenAnstrich sehr diinn (1 : 4-5
. . 3 = Beton grundieren, 4 = Tapete Kalkkasein mit Walze, 5 = Holz nur mit Kalkkasein, 6 =
bedingt geeignet .
Leim-
nicht geeignet X farbe immer abwaschen, 7 = Silikatfarbe (Mineralische Farbe) grundieren

Diese Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit, eine Haftung kann aus dieser Tabelle nicht abgeleitet
werden. Vor jedem Anstrich missen Proben gemacht werden.
Frahjahr 2015
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